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Nutzen der Modernisierung/ Anforderungen an Dacher

I 2 | Modernisierung Steildach

Bei ModernisierungsmaBnahmen mit dem 6kologischen STEICO Bausystem werden Verbesserungen

in allen Funktionsbereichen des Daches erzielt:
e Dauerhafte Energieeinsparung

e Verbesserung des Hitzeschutzes im Sommer

e Schutz der Konstruktion durch die Herstellung eines diffusionsoffenen Aufbaus

* Verbesserung des Witterungsschutzes und zusatzlicher Schutz vor Starkregen und Flugschnee

e Verbesserung des Schallschutzes

Daneben ist eine Verbesserung des Brandschutzes moglich und bestehende Beschadigung deg
Dachflache kénnen beseitigt werden. In Summe kann durch die Modernisierung das Wohl;
befinden in den Dachrdumen nachhaltig gesteigert und die Energiekosten dauerhafggesenkt
werden. Darlber hinaus tragen sorgfaltig ausgefiihrte Modernisierungsmafisahmen wesentlich

zur Wertsteigerung der Immobile bei.

| WARMESCHUTZ IM WINTER

Als reines AuBenbauteil spielt der Warmeschutz bei
Dachern eine bedeutende Rolle. Uber die Dachflache
verlieren die Dachgeschosse wesentlich mehr War-
meenergie als Uber die AuBenwande. Daher istles
notwendig, die Dachflachen eines Hauses besonders
gut zu ddammen.

Empfehlungen fiir U-Werte von Steilddchern im Altbau

gemaB EnEV 2014 <0;24 W/(m2* K)

Far zukunftsweisende Modernisierung £0,19 W/(m2*K)

| SOMMERLICHERyHITZESEHUTZ

Im Sommer verursacht die groe Dachflache eine
hohe Warmebelastung von auBBen. Dacher haben
also eine besondersigroBe Warmeubertragungs-
flache. Die Warmeabfiuhrung durch die Hinterluf-
tung der Dachdeckung funktioniert im Gegensatz

zu hinterltfteten Wandfassaden nur ungentigend
(Temperaturen bis + 80 °C direkt unterhalb der Dach-
deckung). Daher ist es gerade im Dach besonders
wichtig, Amplitudendampfung und Phasenverschie-
bung richtig zu planen. Die Ampiltudendampfung
sagt aus, welche Temperaturschwankung im Innen-
bereich noch zu erwarten ist, wo hingegen die
Phasenverschiebung den zeitlichen Versatz des Tem-
peraturdurchgangs angibt. Mit hoher Amplituden-
dampfung und langer Phasenverschiebung wirkt hier
die Steildachkonstruktion gegen die Uberhitzung
der darunter liegenden Rdume. Die gréBeren Massen

die bei STEICO Holzfaserdammstoffen gegeben sind,
beginflussen'sowohl die Anplitudendédmpfung wie
auch die Phasenverschiebung positiv, und schaffen
auch im'Sommer eine angenehme Atmosphare in
Dachgeschossen.

Empfehlungen zur Auslegung des sommerlichen
Warmeschutzes der opaken Bauteile

Amplitudenddmpfung [1/TAV] | Phasenverschiebung [h]

=10 = 10 Stunden

| LUFT- UND DAMPFDICHTUNG

Wichtig ist, dass Luftdichtung und Dampfbremse
gewissenhaft ausgefuhrt werden. Die Anschluss-
stellen des Daches bedirfen der besonderen Sorgfalt.
Holzfaser-Dammstoffe verringern durch ihr sorptives
Feuchtemanagement die Entstehung von Tauwasser
und machen die Konstruktionen robuster gegen
Baufehler. Fur die sichere Dichtung der Gebaude-
hulle bietet STEICO eine Reihe von Dampfbrems- und
Luftdichtungsprodukten, die ideal aufeinander abge-
stimmt sind. Weitere Informationen unter:
www.steico.com/multi

| SCHALLSCHUTZ

Fur das Dach als typisches AuBenbauteil eines
Hauses gelten dieselben Anforderungen wie fur
AuBenwaénde. Entscheidend ist beim Dach der Schutz
vor dem auBen herrschenden Larmpegel, z.B. Ver-
kehrslarm. Die dargestellten Dachkonstruktionen




in diesem Heft zeigen wirtschaftliche Schallschutz-
Lésungen fur die normale Wohnnutzung. Bei
erhohten Anforderungen steht Ihnen das Team der
STEICO Anwendungstechnik gerne zur Verfligung.

DIN 4109, Tabelle 8 : Anforderungen an die Luftschall-
dammung von AuBenbauteilen

Raumarten
Aufenthalts-
rdume in
Betten- | Wohnungen,
+MaB- raume in | Ubernach-
Larmpegel-| geblicher Kranken- | tungsrdume | Burordume"
bereich AuBen- stationen in Beher- u.a.
larmpegel” und bergungs-
Sanatorien statten,
Unterrichts-
rdume u.a.
dB(A) erf. R',, s des AuBenbauteils in dB
| bis 55 35 30 -
Il 55-60 35 30 30
1 61-65 40 35 30
\Y 66-70 45 40 35
\% 71-75 50 45 40
VI 76-80 2 50 45
VIl > 80 2) 2 50

1) An AuBenbauteile von Raumen, bei denen der eindringende
AuBenlarm aufgrund der in den Rdumen ausgelbten Tatig-
keiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraum-
pegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt.

2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten festzulegen.

| BRANDSCHUTZ

Die Anforderungen an Dacher bezlglich des Brand-
schutzes sind in Deutschland in der jeweils gultigen
Landesbauordnung vorgegeben. GemaB MBO werden
im Allgemeinen keine Brandschutzanforderungen
an die Dachkonstruktionen gestellt. Die geforderte
Feuerwiderstandsklassedezieht sich bei Dachern
meist aufidie Brandbeanspruchung von unten. Die
Brandgefahrdung von auBen wird mittels "harter
Bedachung" abgemindert. Wesentlich fur den Planer ist,
die Schutzziele im Brandschutz mit wirtschaftlichen
Loésungen zu erreichen. STEICO Steildachkonstruktionen

kénnen durch die Dacheindeckung und Innere Bekleidung
effizient die vorgegebenen Brandschutzanforderungen

erreichen.

Modernisierung Steildach

| STATIK

Die statische Auslegung von Dachsparren und
Pfetten sowie der Aussteifung der Konstruktion
erfolgen entsprechend der Berechnungsvorschriften
nach DIN 1052 oder EC5 und sind bei Modernisie-
rung zu prufen. Aufsparrenddmmungen erfordern
generell eine gesonderte statische Betrachtung da
hier der Lastabtrag, je nach Materialwahl;, sowohl
Uber die Verbindungsmittel als auch Uber den
Dammstoff geregelt werdenkann. Formblatter fur
die Befestigung von STEICO Unterdeckplatten/
Aufdachdédmmung sind als Download unter
www.steico.com verfugbar.
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Modernisierung von auf3en: STEICO Systemldsung

I 4 | Modernisierung Steildach

| ALLGEMEINES

Im Gebaudebestand werden vermehrt Dach-
modernisierungen von auBen durchgefihrt. Zum
einen ist das Dachgeschoss vielfach schon bewohnt
und erlaubt keinen Zugriff von der Innenseite, zum
anderen sind die gedrungenen Sparrenquerschnitte
(Hohe = 12-16cm) in der Regel nicht ausreichend,
um mit einer reinen Zwischensparrenddmmung

den heutigen energetischen Anforderungen zu
genugen. Bei der zusatzlichen Dammung oberhalb
der Sparren verbessern STEICO Unterdeckplatten
wegen ihres nasseabweisenden, dammenden und
diffusionsoffenen Charakters die bauphysikalische
Robustheit des Bauteils. Auch der Gefachdammstoff
STEICOflex 036 tragt wesentlich dazu bei, dass die
sanierten Aufbauten hochwertigen Schutz gegen Hitze,
Kalte und Larm bieten. Neben dem Einsatz geeigneter
Materialien sind aber auch bauphysikalische Grund-
prinzipien zu beachten.

| IHRE VORTEILE MIT DEM
STEICO BAUSYSTEM

e Zuverlassig schadensfreie Modernisierung mit
diffusionsoffenen STEICO Dammstoffen. Deutliche
Reduktion von Warmebrlcken:

* Geringe Montagezeit und integrierter Wetterschutz
der STEICO Dammstoffe fur volle' Bewohnbarkeit
wahrend der Modernisierung.

e Sichere Luft- und‘Dampfdichtung der Gebaudehulle
durch abgestimmte STEICO Dichtprodukte.

MODERNISIERUNGSVARIANTE 1

STEICO Systemlosung:
Modernisierung mit oben gefiihrter
Luftdichtheitsbahn STEICOmu/ti UDB

Bei dieser Variante wird ausgenutzt, dass eine Reihe
von Innenbekleidungen ebenfalls dampfbremsende
Wirkung haben. So kann auf eine klassische Dampf-
bremsbahn verzichtet werden. Die bestehenden
Dachschichten werden von auBen demontiert bis die
Gefache zwischen den Sparren frei zuganglich sind. Die
freiliegenden Gefach werden direkt mit STEICOf/ex 036
bis zur Oberseite der Sparren aufgefullt. Im Anschluss

wird die diffusionsoffene Luftdichtheitsbahn
STEICOmulti UDB flachig auf der Oberseite der
gedammten Gefache verlegt und an den begrenzenden
Bauteilen mit STEICOmulti connect luftdicht ange-
schlossen. Auf diese Luftdichtungsebene wird als
Abschluss eine STEICO Unterdeckplatte in geeigneter
Dicke verlegt. Die Montagegeschwindigkeit ist
besonders hoch, da bei der Verlegung.der Luftdich-
tungsbahn nur in einer Ebene gearbeitet wird. Auch
die Anschlusse lassen sich auf diese Weise exakter
ausfuhren. Diese Modernisierungsvariante ist sowohl
wirtschaftlich wie auch badphysikalisch sicher, sofern
zwei Rahmenbedingen berucksichtigt werden:

* Die Feuchtigkeitsmenge, die durch Innenbekleidung
in die Dammebeneigelangen kann bewegt sich in
einem nicht bauschadenstrachtigen Bereich.

* Es ist'ein gentgend hohes Verdunstungspotenzial
vorhanden.

Samtliche vorgestellten Varianten wurden von der
STEICO Anwendungstechnik gepruft und freigegeben.

Dampfbremsstreifen

Als, Dampfbremsstreifen wird eine dampfbremsende
Folie oder Vlies bezeichnet, die vor Verlegung der
Gefachddammung in das Gefach eingelegt wird.
Dadurch wird der Feuchtigkeitseintrag in das Gefach
deutlich reduziert, z.B. wenn die Innenbekleidung
nicht Gber eine ausreichend dampfbremsende
Wirkung verfugt.

Dieser Dampfbremsstreifen (z.B. STEICOmu/ti membra 5)
sollte so gewahlt werden, dass seine Rander an den
angrenzenden Sparren etwas hochragen (ca. 5-10cm).
Diese hochragenden Enden werden an den Sparren
durch Klammern bzw. einen Hartfaserstreifen fixiert.
HorizontalstéBe des Dampfbremsstreifens mussen
nicht verklebt werden, eine Uberlappung von mind.
15cm ist hier aussreichend. AnschlieBend kann der
Gefachdammstoff eingebracht werden. Weitere Aus-
fihrungsempfehlung sind in unserer Verarbeitungs-
anleitung fur STEICOmu/ti UDB enthalten, die fiur Sie
im Internet unter www.steico.com zur Verfigung
steht. Durch zuséatzliche Einlage eines Dampfbrems-
streifens sind im Gefachbereich auch alternative
Gefachdammstoffe, ausgenommen Mineralfaser der
Warmeleitgruppe 032 moglich.




| KONSTRUKTIONSFREIGABEN FUR
VERSCHIEDENE AUFBAUTEN

5 Dachdeckung und Lattung
4 STEICO Unterdeckplatte
3 STEICOmulti UDB

2 Sparrenlage mit
STEICOflex 036
1 Innenbekleidung

Steildach Altbau, Innenbekleidung Gipskarton 12,5 [mm]

Gefachdédmmung STEICO Unterdeckplatte
Vorh. Dammung +

STEICOflex 036 STEICOflex 036 Typ

=40mm

120 | 140 | 160

Steicospecial 100

Steicospecial 120

Steicouniversal dry | 60

Steicouniversal dry | 80

Steicouniversal dry/| 100

Steicospecial dry | =120

Steildach Altbau, Innenbekleidung
Holzwolle-Leichtbauplatte 25 + 15 Innenputz [mm]

Gefachdammung STEICO Unterdeckplatte

Vorh. Ddmmung +

STEICOflex 036 STEICOflex 036 Typ

>40mm

120 140 | 160 | 120 | <140 | 160
Steicouniversal 60
Steicospecial 60
Steicospecial 80

Steicospecial 100

Steicospecial 120

Steicouniversal dry | =60

Steicospecial dry | =120

Steildach Altbau, Innenbekleidung Sichtschalung 14 [mm]

Gefachdédmmung

STEICO Unterdeckplatte

Vorh. Ddmmung +

STEICOflex 036 STEICOflex 036 Typ

=40mm

120 140 | 160 | 120 | 140 | 160
Steicouniversal 60
Steicospecial 60
Steicospecial 80

Steicospecial 100

Steicospecial 120

Steicouniversal dry | =60

Steicospecial dry | =120

Modernisierung Steildach

6 Dachdeckung und Lattung
5 STEICO Unterdeckplatte

4 STEICOmulti UDB

3 STEICOflex 036 = 40 mm

1 Innenbekleidung

Gipsbauplatten sind besonders diffusionsoffen, was
zu einem hoheren Feuchtigkeitseintrag fuhrt.

Fir sichere Konstruktionen ist daher eine aus-
reichende Uberddmmung Voraussetzung, wofir
samtliche STEICO Unterdeckplatten zum Einsatz
kommenkonnen.

Verputzte Holzwolle-Leichtbauplatten und
Sichtschalungen verfligen Uber eine ausreichend
dampfbremsende Wirkung.

Die Modernisierungsvariante mit oben gefiihrter
Luftdichtheitsbahn erlaubt sichere Konstruktionen mit
samtlichen STEICO Unterdeckplatten ab 60 mm Dicke.

Vorhandener Gefachddammstoff kann belassen werden,
sofern er mit mindestens 40 mm sorptionsfahiger
STEICOf/ex 036 Holzfaser-Dadmmung erganzt wird.

Eine reine Gefachddammung mit Mineralfaser ist
aufgrund der fehlenden Sorptionsfahigkeit nur mit
aufwandigen Einzelnachweisen zulassig.

Bei abweichenden Konstruktionen kann ein einge-
legter Dampfbremsstreifen zur Funktionstauglichkeit
der Konstruktion fiihren, wie in den nachfolgenden
Tabellen (S. 6 ff.) mit dem Symbol ¢ dargestellt.

Modernisierung Steildach

2 Vorhandene Gefachdammung

Is1



Modernisierung von auf3en: STEICO Systemldsung

| DACHKONSTRUKTION: AUSGANGSSITUATION VOR DER MODERNISIERUNG

5 Dachdeckung

4 Traglattung

3 Gefache ohne Dammung

2 Traglattung

1 Vorhandene, innere Bekleidung,

§ § z.B. Gipskartonplatte, Holzwolle-Leichtbauplatte,
§ @ § Nut- und Federschalung
V%% RSN

Dammdicke U-Wert U-Wert U-Wert bei Amplituden- Phasen-
von innen nach auBlen im Feldanteil im Sparrenanteil | 12 % Sparrenanteil dampfung verschiebung
mm W/(m2 *K) W/(m?2 *K) W/(m2 * K) 1/TAV h
Ungedammt 4,199 0,681 3,99 1 1,0

| MODERNISIERUNG MIT LUFTDICHTUNGSBAHN
INNENBEKLEIDUNG GIPSKARTONPLATTE / UNSERDECKPLATTE STEICOuniversal dry

Dachdeckung

Traglattung und Konterlattung

STEICOuniversal dry

(Unterdach)

STEICOmu/tl UDB Luftdichtungsbahn

Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036

(Unterdach)

3 OPTIONAL:STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®

2 Traglattung

1 Gipskartonplatte

]
Gefach Unterdach U-Wert ir_n U-Wert im ] U-Wert bei 12_% Arr_\_plituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 |STEICQuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h

100 100 0,192 0,299 0,21 14 12,8
120 80 0,189 0,328 0,21 12 12,3
120 100 0,175 0,286 0,19 17 13,6
140* 52 0,193 0,387 0,22 9 11,1
140 60 0,186 0,362 0,21 11 11,7
140 80 0,172 0,312 0,19 15 13,1
140 100 0,160 0,274 0,18 22 14,5
160* 52 0,175 0,365 0,20 12 11,9
160 60 0,170 0,343 0,20 13 12,5
160 80 0,158 0,298 0,18 19 13,9
160 100 0,147 0,263 0,17 27 15,3
180* 52 0,160 0,346 0,19 14 12,7
180* 60 0,156 0,326 0,18 16 13,3
180* 80 0,146 0,285 0,17 23 14,8
180* 100 0,137 0,253 0,16 33 16,1

* Dampfbremsstreifen notwendig

I 6 | Modernisierung Steildach




Modernisierung Steildach

| INNENBEKLEIDUNG GIPSKARTONPLATTE /
UNTERDECKPLATTE STEICOspecial

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOspecial
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Traglattung
1 Gipskartonplatte

Gefach Unterdach U-Wert ir_n U-Wert im ] U-Wert bei 12_% An_\_plituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 STEICOspecial Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h

100 100 0,197 0,312 0,22 16 13,6
100 120 0,182 0,276 0,20 24 15,1
120°* 80 0,193 0,340 0,22 13 12,9
120 100 0,179 0,298 0,20 20 14,5
120 120 0,166 0,265 0,18 30 15,9
140°* 60 0,189 0,374 0,22 1 12,2
140°* 80 0,175 0,323 0,20 17 13,8
140 100 0,163 0,285 0,18 25 15,3
140 120 0,153 0,255 0,17 37 16,8
160* 60 0,172 0,353 0,20 14 13,0
160* 80 0,161 0,308 0,18 21 14,6
160* 100 0,151 0,273 0,17 31 16,1
160 120 0,142 0,245 0,16 47 17,6
180°* 60 0,158 0,335 0,18 17 13,8
180°* 80 0,148 0,294 0,17 26 15,4
180°* 100 0,139 0,262 0,16 39 16,9
180°* 120 0,132 0,236 0,15 58 18,4

* Dampfbremsstreifendnotwendig

Modernisierung Steildach | 7 |I




Modernisierung von auf3en: STEICO Systemldsung

| INNENBEKLEIDUNG HOLZWOLLE-LEICHTBAUPLATTE /
UNTERDECKPLATTE STEICOuniversal dry

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOuniversal dry
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Holzwolle-Leichtbauplatte
1 Innenputz

Gefach Unter'dach U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% Anlplituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 |STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h

100 80 0,204 0,329 0,23 28 13,0
100 100 0,187 0,287 0,20 40 14,4
120 52 0,208 0,389 0,24 22 11,8
120 60 0,201 0,363 0,23 25 12,4
120 80 0,184 0,313 0,21 35 13,8
120 100 0,170 0,275 0,19 50 15,2
140° 52 0,187 0,367 0,22 27 12,6
140 60 0,181 0,344 0,21 31 13,2
140 80 0,168 0,299 0,19 44 14,6
140 100 0,156 0,264 0,17 63 16,0
160* 52 0,171 0,347 0,20 33 13,4
160 60 0,166 0,327 0,19 38 14,0
160 80 0,154 0,285 0,18 54 15,4
160 100 0,144 0,253 0,16 78 16,8
180* 52 0,157 0,329 0,18 42 14,2
180°* 60 0,152 0,311 0,18 47 14,8
180°* 80 0,143 0,273 0,16 67 16,3
180°* 100 0,134 0,244 0,15 97 17,7

* Dampfbremsstreifen notwendig

I 8 | Modernisierung Steildach




Modernisierung Steildach

| INNENBEKLEIDUNG HOLZWOLLE-LEICHTBAUPLATTE /
UNTERDECKPLATTE STEICOspecial

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOspecial
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Holzwolle-Leichtbauplatte
1 Innenputz

Gefach Unterdach U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% Anlplituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 STEICOspecial Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h

100 80 0,209 0,341 0,23 31 13,7
100 100 0,192 0,299 0,21 47 15,2
100 120 0,178 0,266 0,19 70 16,7
120 60 0,204 0,375 0,23 26 12,9
120 80 0,188 0,324 0,21 39 14,5
120 100 0,174 0,286 0,19 59 16,0
120 120 0,163 0,255 0,18 87 17,5
140 60 0,184 0,354 0,21 33 13,7
140 80 0,171 0,309 0,19 49 15,3
140 100 0,160 0,274 0,18 73 16,8
140 120 0,150 0,246 0,17 108 18,3
160 60 0,168 0,336 0,19 a1 14,5
160 80 0,157 0,295 0,18 61 16,1
160 100 0,147 0,263 0,17 91 17,6
160 120 0,139 0,237 0,16 135 19,1
180°* 60 0,154 0,320 0,18 50 15,3
180°* 80 0,145 0,282 0,17 75 16,9
180°* 100 0,137 0,252 0,16 112 18,5
180°* 120 0,129 0,228 0,15 167 19,9

* Dampfbremsstreifen notwendig

Modernisierung Steildach ] 9 |I




Modernisierung von auf3en: STEICO Systemldsung

| INNENBEKLEIDUNG NUT- UND FEDERSCHALUNG /
UNTERDECKPLATTE STEICOuniversal dry

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOuniversal dry
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Traglattung
1 Nut- und Federschalung

Gefach Unter'dach U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% Anlplituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 |STEICOuniversal dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h

100 80 0,208 0,338 0,23 T 14 12,0
100 100 0,190 0,294 0,21 20 13,4
120 60 0,204 0,375 0,23 13 11,4
120 80 0,187 0,322 0,21 18 12,8
120 100 0,173 0,281 0,19 25 14,2
140° 52 0,184 0,355 0,21 16 12,2
140 60 0,170 0,307 0,19 22 13,6
140 80 0,158 0,270 0,18 32 15,0
140 100 0,148 0,241 0,16 45 16,3
160°* 52 0,168 0,336 0,19 19 13,0
160 60 0,156 0,293 0,18 27 14,5
160 80 0,146 0,259 0,16 39 15,8
160 100 0,137 0,232 0,15 56 17,2
180* 52 0,154 0,320 0,18 24 13,9
180°* 60 0,144 0,280 0,17 34 15,3
180°* 80 0,136 0,249 0,15 49 16,7
180°* 100 0,128 0,224 0,14 70 18,0

* Dampfbremsstreifen notwendig
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Modernisierung Steildach

| INNENBEKLEIDUNG NUT UND FEDERSCHALUNG /
UNTERDECKPLATTE STEICOspecial

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOspecial
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Traglattung
1 Nut- und Federschalung

Gefach Unterdach U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% Anlplituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 STEICOspecial Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h
S~

100 80 0,212 0,352 0,24 16 12,7
100 100 0,195 0,307 0,21 24 14,2
100 120 0,181 0,272 0,20 35 15,7
120 60 0,208 0,387 0,24 13 11,9
120 80 0,191 0,334 0,21 20 13,5
120 100 0,177 0,293 0,20 30 15,0
120 120 0,165 0,261 0,18 44 16,5
140 60 0,187 0,366 0,21 17 12,7
140 80 0,174 0,317 0,20 25 14,3
140 100 0,162 0,280 0,18 37 15,8
140 120 0,152 0,251 0,17 55 17,3
160 60 0,170 0,346 0,20 21 13,5
160 80 0,159 0,303 0,18 31 15,1
160 100 0,149 0,269 0,17 46 16,6
160 120 0,140 0,242 0,16 68 18,1
180°* 60 0,156 0,329 0,18 26 14,4
180°* 80 0,147 0,289 0,17 38 16,0
180°* 100 0,138 0,258 0,16 57 17,5
180°* 120 0,131 0,233 0,15 85 19,0

* Dampfbremsstreifen notwendig
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KFW Féderung fir EinzelmaBnahme

| MODERNISIERUNGSVARIANTEN U-WERT 0,14 W/(m2*K)

8 Dachdeckung
7 Traglattung und Konterlattung
6 STEICOspecial dry
(Unterdach)
5 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
4 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
3 OPTIONAL: STEICOmulti membra 5 Dampfbremsstreifen®
2 Taglattung
1 Gipskartonplatte

Gefach Unterdqch U-Wert ir_n U-Wert im ] U-Wert bei 12_% An_\_plituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 | STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h
100 200 0,129 0,170 0,14 63 18,3
120 180 0,128 0,180 0,14 57 17,9
140 160 0,127 0,191 0,14 52 17,5
160 140 0,127 0,203 0,14 47 17,2
180* 120 0,126 0,218 0,14 42 16,8
*Dampfbremsstreifen erforderlich
7 Dachdeckung
6 Traglattung und Konterlattung
5 STEICOspecial dry
(Unterdach)
4 STEICOmulti UDBskuftdichtungsbahn
3 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
2 Taglattung
1 Nut- und Federschalung
Gefach Unterdgch U-Wert ir_n U-Wert im ] U-Wert bei 12_% An:plituden- Phasenverschiebung
STEICOf/lex 036 | STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m?2*K) 1/TAV h
100 200 0,128 0,168 0,14 92 18,9
120 180 0,127 0,178 0,14 84 18,5
140 160 0,127 0,189 0,14 76 18,1
160 140 0,126 0,201 0,14 68 17,7
180 120 0,125 0,215 0,14 62 17,3
7 Dachdeckung
6 Traglattung und Konterlattung
5 STEICOspecial dry
(Unterdach)
4 STEICOmulti UDB Luftdichtungsbahn
3 Tragkonstruktion Sparren mit STEICOf/ex 036
(Gefach)
2 Putztragerplatte (HWL)
1 Innenputz
Gefach Unterdgch U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% Anlplituden- Phasenverschiebung
STEICOf/ex 036 | STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h
100 180 0,135 0,180 0,14 133 18,6
100 200 0,127 0,166 0,13 183 19,9
120 180 0,126 0,175 0,14 165 19,5
140 160 0,125 0,186 0,14 149 19,1
160 140 0,124 0,198 0,14 135 18,7
180 120 0,124 0,211 0,14 121 18,3

J12 ] Modernisierung
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Modernisierung Steildach

Modernisierung von aufBen: Sub and Top Verfahren

MODERNISIERUNGSVARIANTE 2

Traditionelle Schlaufenvariante
~Sub and Top”

Bei der traditionellen Modernisierungsvariante wird
nach dem Offnen des Daches eine Dampfbremse in
die Gefache gelegt und im ,Schlaufenverfahren” um
die Sparren gefuhrt. An den begrenzenden Bauteilen
(z.B. Giebelwande, Drempel) wird die Dampfbremse
luftdicht verklebt, so dass zugleich die luftdichte
Ebene hergestellt wird. Die im Gefach vorhandene
Dammung ist zu entfernen.

Bei diesem Verfahren ist die Dampfbremse wie bei
Neubauten zur Warmseite der Konstruktion gefihrt.
Zwischen Dampfbremse und Sparren sind Luftkam-
mern zu verhindern um Kondensatbildung auf der
Oberkante der Sparren ausschlieBen zu kénnen.
Die Verlegung der Dampfbremse in Schlaufenform
erfordert aufgrund der genauen Verlegung um z.B.
Leckagen und Luftrdume am Sparren_ausschlieBen
zu kénnen einen hohen zeitlichen/Arbeitsaufwand.
Daruber hinaus besteht eine héhere Gefahr, dass
die Dampfbremse durch herausragende'Nagel etc.
beschadigt wird.

| DACHKONSTRUKTION NACH DER MODERNISIERUNG VON AUSSEN
ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOf/ex 036 MIT STEICOuniversal

8 Dachdeckung

7 Traglattung und Konterlattung

(Unterdach)

(Gefach)
4 Dampfbremse

3 Traglattung

1 Innenputz

6 STEICOuniversal

2 Putztragerplatte

5 STEICOflex 036 / STEICOzell

STEICOmulti Fenova

g:élaégflex 036/ Unterdgch U-Wert ir_n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% An]plituden- Phasenverschiebung
STEICOzc// STEICOuniversal Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h
120 60 0,199 0,360 0,23 28 13,3
140 35 0,198 0,411 0,23 22 11,8
140 52 0,186 0,361 0,21 30 13,4
140 60 0,181 0,341 0,21 35 14,1
160 22 0,188 0,430 0,22 23 11,6
160 24 0,187 0,423 0,22 24 11,7
160 35 0,180 0,387 0,21 28 12,7
160 52 0,169 0,342 0,20 37 14,2
160 60 0,165 0,324 0,19 44 14,9
180 22 0,171 0,403 0,20 29 12,4
180 24 0,170 0,397 0,20 29 12,6
180 35 0,164 0,365 0,19 34 13,5
180 52 0,155 0,325 0,18 46 15,0
180 60 0,152 0,309 0,18 54 15,7
200 22 0,157 0,380 0,19 36 13,3
200 24 0,156 0,374 0,19 36 13,4
200 35 0,151 0,346 0,18 42 14,4
200 52 0,144 0,309 0,17 57 15,9
200 60 0,140 0,295 0,16 67 16,6
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Modernisierung von auBBen: Sub and Top Verfahren

| DACHKONSTRUKTION NACH DER MODERNISIERUNG VON AUSSEN
ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOf/ex 036 MIT STEICOuniversal dry

7 Dachdeckung

6 Konterlattung und Traglattung

(Unterdach)

(Gefach)
3 Dampfbremse

2 Traglattung
1 Innenbekleidung

Die U-Werte sind unabhangig von der Art und Weise von
Bahnen und deren Verarbeitung. Konstruktionen mit
Sub and Topverlegung sind bauphysikalisch funktions-
fahig, unabhangig der verwendeten Dammstoffdicken.

5 STEICOuniversal dry

STEICOmulti renova

4 STEICOflex 036 / STEICOzell

Somit kénnen bei Anwendung des Sub and Top Ver-
fahrens ebenfalls/die UsWerte der Tabellen der Dach-
Modernisierung von auf3en angenommen werden
(siehe Seiten 6, 8, 10).

| DACHKONSTRUKTION NACH DER MODERNISLERUNG,VON AUSSEN
ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOf/ex 036 MIT STEICOspecial

7 Dachdeckung

5 STEICOspegcial
(Unterdach)

(Gefach)
3 Dampfbremse

2 Traglattung
1 innenbekleidung

Die U-Werte sind unabhangig von def'Art und Weise von
Bahnen und deren Verarbeitung. Konstruktionen mit
Sub and Topverlegung sind bauphysikalisch funktions-
fahig, unabhéangig der verwendeten Dammstoffdicken.

| SCHALESCHUTZ
STEICOspecial 60 mm

Rywr=54dB "
STEICOflex 036 = 140 mm '
STEICOspecial 120 mm

Ryr=57dB "
STEICOflex 036 = 140 mm '

v Prifung ITA, Wiesbaden

STEICOmulti renova

6 Konterlattung und Traglattung

4 STEICOflex036/ STEICOze//

Somit kénnen bei Anwendung des Sub and Top Ver-
fahrens ebenfalls die U-Werte der Tabellen der Dach-
Modernisierung von auBen angenommen werden
(siehe Seiten 7, 9, 11).
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Modernisierung Steildach

| DACHKONSTRUKTION NACH DER MODERNISIERUNG VON AUSSEN
ZWISCHENSPARRENDAMMUNG STEICOf/ex 036 MIT STEICOspecial dry

7 Dachdeckung
6 Konterlattung und Traglattung
5 STEICOspecial dry
(Unterdach)
4 STEICOflex 036 / STEICOzell
(Gefach)
3 Dampfbremse
STEICOmulti renova
2 Traglattung
1 Innenbekleidung

g‘l?;f‘égflex 036/ Unterda;h U-Wert il:n U-Wert im ) U-Wert bei 12_% An_1_p|ituden- Phasenverschiebung
STEICOze// STEICOspecial dry Feldanteil Sparrenanteil Sparrenanteil dampfung
mm W/(m2*K) 1/TAV h
120 120 0,150 0,225 0,16 66 16,0
120 140 0,140 0,204 0,15 92 17,2
120 160 0,131 0,186 0,14 127 18,4
120 180 0,123 0,171 0,13 174 19,7
120 200 0,117 0,158 0,12 239 20,9
140 120 0,139 0,218 0,15 83 16,8
140 140 0,130 0,197 0,14 114 18,1
140 160 0,123 0,180 0,13 157 19,3
140 180 0,116 0,166 0,13 216 20,5
140 200 0,110 0,154 0,12 298 21,7
160 120 0,129 0,211 0,14 103 17,7
160 140 0,122 0,192 0,13 142 18,9
160 160 0,115 0,176 0,13 195 20,1
160 180 0,109 0,162 0,12 269 21,3
160 200 0,104 0,150 0,11 370 22,5
180 120 0,121 0,204 0,14 128 18,5
180 140 0,115 0,186 0,13 176 19,7
180 160 0,109 0,171 0,12 243 20,9
180 180 0,103 0,158 0,11 334 22,2
180 200 0,098 0,147 0,11 460 23,4
200 120 0,114 0,198 0,13 159 19,3
200 140 0,108 0,181 0,12 220 20,6
200 160 0,103 0,167 0,11 302 21,8
200 180 0,098 0,154 0,11 416 23,0
200 200 0,094 0,144 0,10 572 >24,0
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Modernisierung von innen: Vorteile und Varianten

J16 | Modernisierung Steildach

| VORTEILE

¢ Noch funktionstaugliche Dacheindeckung
bleibt erhalten.

e Kostengunstige Ausfihrung durch Einsparung von
aufwandigen Gerustbauarbeiten.

e Die Luftdichtheits- und Dampfbremsebene ist gut
und flachig unterhalb der Sparren herstellbar.
Die Modernisierung kann unabhdangig von der
Witterung ausgefuhrt werden.

MODERNISIERUNGSVARIANTE 1

Dachmodernisierung ohne vorhandene,
zweite wasserfiihrende Ebene

Die Fachregeln fordern unter der Dacheindeckung
als wasserfuhrende Schicht noch eine zweite wasser-
fuhrende Schicht — z.B. aus STEICO Unterdeckplatten.
Bei einer fehlenden zweiten wasserfihrenden
Schicht, kann diese auch bei der Modernisierung

von innen nachgerlstet werden, ohne dass das

Dach abgedeckt werden muss. Hierzu werden
STEICOuniversal Unterdeckplatten auf Gefachbreite
zugeschnitten und mittels einer Distanzlattung an
den Sparrenseiten befestigt. Der FuBpunkt ist so aus-
zubilden, dass Wasser nach auBen,abgefuhrt werden
kann. Das Gefach wird mit STEICO{f/ex 036 bis zur
Sparrenunterkante ausgeddmmt. Soll eine weitere
Lage Dammstoff unterhalb der Hauptsparren ange-
bracht werden, empfiehlt es sich diese Aufdoppelung
parallel (90° zu Hauptsparrenebene) zur AuBenwand
anzubringen. So werden Warmebrlcken reduziert
und der Verlust.von Wohnraum gering gehalten.
Auf diese Weise kann der gewiinschte U-Wert ein-
gestellt werden. Die Dampfbremse wird unterhalb
der Dammschichten angebracht. AnschlieBend wird
die Innenbekleidung montiert. Sofern unterhalb

der Dampfbremse eine zusatzliche Installations-
ebene angebracht wird, kann auch diese geddmmt
ausgefuhrt werden, sofern die Dammstéarke der
Installationsebene 20 % der darlber liegenden
Dammstarke nicht Ubersteigt.

MODERNISIERUNGSVARIANTE 2

2.1 Zweite Wasserfithrung in Form
von Folien oder Bahnen

Ist bereits eine zweite wasserfuhrenden Ebene in der
Konstruktion vorhanden, ist es zu empfehlen, einen
HinterlGftungsquerschnitt zwischen zweiter wasser-
fUhrender Ebene und Gefachddmmung anzuordnen.
Die vorhandenen Bahnen oder Folien kénnen'bezig-
lich Ihrer bauphysikalischen Eigenschaften oftmals
nicht beurteilt werden bzw, kénnen durch eine Voll-
déammung des Gefachbereiches beschadigt werden,
was die Funktionstauglichkeit'der zweiten wasser-
fuhrenden Schicht beeintrachtigen wirde. Durch die
Anordnung der Hinterltiftungsebene zwischen Bahn
und Dammstoff wird eine sichere funktionstaugliche
Konstruktion gewahrleistet. Hierzu wird die Dicke
des Gefachdammstoffs STEICOf/ex 036 entsprechend
reduziert. Die flexiblen STEICOf/ex 036 Dammmatten
werden bundig zur Sparrenunterkante eingebracht.

2.2 Zweite Wasserfiihrung auf
Holzschalung

Liegt die zweite wasserfihrende Ebene auf einer
Holzschalung auf, so kann der Gefachbereich voll
ausgedammt werden.

Luft- und Dampfdichtung bei

vorhandener zweiter Wasserfiihrung

Sofern es sich bei der zweiten wasserfihrenden
Schicht um einen diffusionsdichten Baustoff handelt
(z.B. Bitumenbahn) oder die Eigenschaften der
zweiten wasserfihrenden Ebene unbekannt sind,
wird die Verwendung der feuchtevariablen Dampf-
bremse STEICOmulti renova empfohlen, so dass eine
Austrocknung nach innen gewahrleistet ist. Die
feuchtetechnische Funktionstauglichkeit ist im Ein-
zelfall nachzuweisen.




| MODERNISIERUNG VON INNEN, VARIANTE 1

A UTON

Dachdeckung
Traglattung
Luftschicht beltuftet
STEICQuniversal
(Unterdach)
STEICOflex 036
(Gefach)

2 Dampfbremse

STEICOmulti renova
Innenbekleidung

Modernisierung Steildach

U-Wert bei

Dammdicke von U-Wert U-Wert <12 % Sparren- Amplituden- Phasen-
innen nach auB3en* im Feldanteil im Sparrenanteil - ;ntzil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h

180 + 22 0,181 0,525 0,22 9 10,7

200 + 22 0,165 0,486 0,21 12 11,5

*Gefach und Unterdach

| MODERNISIERUNG VON INNEN, VARIANTE,1 WMIT GEDAMMTER INSTALLATIONEBENE

U1 o N 0

»

Dachdeckung
Traglattung
Luftschicht bellftet
STEICOuniversal
(Unterdach)
STEICOflex 036
(Gefach)
Dampfbremse
STEICOmulti renova
STEICOflex 036
(Installationsebene)
Innenbekleidung

Dammdicke von U-Wert U-Wert Uj‘,""’“ bei Amplituden- Phasen-

. . . . . <12 % Sparren- u .
innen nach auBBen* im Feldanteil im Sparrenanteil anteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h

40 + 140 + 22 0,186 0,402 0,23 9 10,5

40 + 160 +22 0,170 0,378 0,21 11 11,3
40 + 180 + 22 0,156 0,358 0,19 14 12,2

40 + 200 + 22 0,144 0,339 0,18 18 13,0

*Installationebene, Gefach und Unterdach
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Modernisierung von innen: Varianten

| MODERNISIERUNG VON INNEN, VARIANTE 2.1 MIT ZUSATZDAMMEBENE

Dachdeckung

Konterlattung und Traglattung
Unterspann Bahn

Luftschicht beluftet

Gefachdammung STEICOf/ex 036
Zusatzdammebene mit STEICOf/ex 036
Dampfbremse STEICOmulti membra 5
Innenbekleidung

= NWHhHUIO N

!)éimmdicke von ) U-Wert . ) U-Wert ) < 131‘,2";;‘::?;_ Anll_plituden- Pha_sen-
innen nach auBen* im Feldanteil im Sparrenanteil anteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
40 + 160 0,183 0,370 0,22 9 10,1
40 + 180 0,167 0,350 0,20 12 10,9
40 + 200 0,154 0,332 0,19 14 11,8
50 + 140 0,193 0,355 0,23 8 9,7
50 + 160 0,175 0,337 0,21 10 10,5
50 + 180 0,160 0,320 0,19 13 11,3
50 + 200 0,148 0,305 0,18 16 12,2
60 + 140 0,183 0,325 0,22 9 10,1
60 + 160 0,167 0,310 0,20 12 10,9
60 + 180 0,154 0,295 0,19 14 11,8
60 + 200 0,142 0,283 0,17 18 12,6
80 + 120 0,183 0,290 0,22 9 10,1
80 + 140 0,167 0,278 0,20 12 10,9
80 + 160 0,154 0,266 0,18 14 11,8
80 + 180 0,142 0,256 0,17 18 12,6
80 + 200 0,132 0,246 0,16 22 13,4
100 + 100 0,183 0,262 0,22 9 10,1
100 + 120 0,167 0,252 0,20 12 10,9
100 + 140 0,154 0,242 0,18 14 11,8
100 + 160 0,142 0,233 0,17 18 12,6
100 + 180 0,132 0,225 0,16 22 13,4
100 + 200 0,124 0,218 0,15 28 14,3
120 + 80 0,183 0,238 0,22 9 10,1
120 + 100 0,167 0,230 0,20 12 10,9
120 + 120 0,154 0,222 0,18 14 11,8
120 + 140 0,142 0,215 0,17 18 12,6
120 + 160 0,132 0,208 0,16 22 13,4
120 + 180 0,124 0,201 0,15 28 14,3
120 + 200 0,116 0,195 0,14 35 15,1

*Zusatzdammebene innen und Gefach
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Modernisierung Steildach

| MODERNISIERUNG VON INNEN, VARIANTE 2.2 MIT ZUSATZDAMMEBENE

Dachdeckung

Konterlattung und Traglattung
Holzschalung 24 mm mit Unterspann Bahn
Gefachdammung STEICOf/ex 036
Zusatzdammebene mit STEICOf/ex 036
Dampfbremse STEICOmul/ti membra 5
Innenbekleidung

=NWwWhuUuiON

!)éimmdicke von ) U-Wert . ) U-Wert ) < 131‘,2’2;‘::?;_ Anll_plituden- Pha_sen-
innen nach auBen* im Feldanteil im Sparrenanteil anteil dampfung verschiebung
mm W/(m2*K) W/(m2*K) W/(m2*K) 1/TAV h
40 + 140 0,196 0,399 0,24 8 10,3
40 + 160 0,177 0,376 0,21 10 11,1
40 + 180 0,162 0,356 0,20 13 11,9
40 + 200 0,149 0,337 0,18 16 12,8
50 + 140 0,186 0,361 0,22 9 10,7
50 + 160 0,169 0,342 0,20 1 11,5
50 + 180 0,156 0,325 0,19 14 12,3
50 + 200 0,144 0,310 0,17 18 13,2
60 + 120 0,196 0,348 0,23 8 10,3
60 + 140 0,177 0,330 0,21 10 11,1
60 + 160 0,162 0,314 0,20 13 11,9
60 + 180 0,149 0,300 0,18 16 12,8
60 + 200 0,139 0,286 0,17 20 13,6
80 + 100 0,196 0,308 0,23 8 10,3
80 + 120 0,177 0,294 0,21 10 11,1
80 + 140 0,162 0,281 0,19 13 11,9
80 + 160 0,149 0,269 0,18 16 12,8
80 + 180 0,139 0,259 0,17 20 13,6
80 + 200 0,129 0,249 0,16 25 14,4
100 + 80 0,196 0,276 0,23 8 10,3
100 + 100 0,177 0,265 0,21 10 11,1
100 + 120 0,162 0,255 0,19 13 11,9
100 + 140 0,149 0,245 0,18 16 12,8
100 + 160 0,139 0,236 0,17 20 13,6
100 + 180 0,129 0,228 0,16 25 14,4
100 + 200 0,121 0,220 0,15 31 15,3
120 + 80 0,177 0,241 0,21 10 11,1
120 + 100 0,162 0,232 0,19 13 11,9
120 + 120 0,149 0,224 0,18 16 12,8
120 + 140 0,139 0,217 0,17 20 13,6
120 + 160 0,129 0,210 0,16 25 14,4
120 + 180 0,121 0,203 0,15 31 15,3
120 + 200 0,114 0,197 0,14 38 16,1

*Zusatzdammebene innen und Gefach
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Die anerkannten Prufsiegel des IBR®
(Institut fur Baubiologie Rosenheim)
und die Mitgliedschaft beim IBU
(Institut far Bauen und Umwelt
e.V.) bestatigen den
STEICO Produkten, dass sie
baubiologisch unbedenk-
lich sind und gleichzeitig
den Schutz der Umwelt
sicherstellen.

80% unseres Lebens verbringen wir

in geschlossenen Radumen. Aber ist uns
auch immer bewusst, mit was wir uns
hier umgeben? STEICO hat sich die
Aufgabe gestellt, Bauprodukte
zu entwickeln, die die
Bedurfnisse von Mensch
und Natur in Einklang
bringen. So bestehen
unsere Produkte aus
nachwachsenden Roh-
stoffen ohne bedenkliche
Zusatze. Sie helfen, den
Energieverbrauch zu senken
und tragen wesentlich zu einem
dauerhaft gesunden Wohnklima
bei, das nicht nur Allergiker zu schatzen
wissen. Ob Konstruktionsmaterialien oder
Dammstoffe: STEICO Produkte tragen eine Reihe angesehener
Qualitatssiegel. So gewahrleisten die FSC®- (Forest Stewardship
Council®) und PEFC™-Zertifikate eine nachhaltige, umwelt-
gerechte Nutzung des Rohstoffs Holz.

Auch bei unabhangigen
Untersuchungen, wie denen
des OKO-TEST Verlags,
schneiden
regelmaBig mi
Daruber werden die
stoffe auf freiwilliger Basis von einem unab-
hangigen Institut n den st‘lgen Keymark
Regeln zertifiziert. Uberprift wer hier alle in der Leistungs-
erklarung (DOP) gena Eigenschaften. So bietet STEICO ein
HochstmaB an Sicherheit ualitat fur Generationen.

Das natiirliche Damm- und Koqstruktionssystem fiir
Sanierung und Neubau - Dach, ?Wand und Boden.

Nachwach- Hervor- Exzellenter Spart Energie
sende Roh- \j ragend sommerlicher und steigert
stoffe ohne Kalteschu Hitzeschutz den Gebaude-
schadliche im Win wert
Zusatze
Regensichernd Guter Erhebliche Umwelt-
und diffusions- ar&chutz Verbesserung freundlich
offen des Schall- und
schutzes recycelbar
Leichte und Der Dédmm- Strenge Aufeinander
angenehme stoff fur Wohn- Qualitats- abgestimmtes
gesundheit kontrolle D&mm- und
‘ Konstruktions-
system
\ ‘O’,) . Dggr[imé"dm pgled der Herstellwerk
K / Iﬁ \ ' uu\z,ai,c;%ﬁi;’mm . Foru m DG N B zertifiziert gem.
- Institut Baver, ZERTIFIZIERTE sehr gut "-“DIHE. | Bau e maConcl 150 9001:2015
PE EC ! Ausgabe 08/2017
MR resgmaven 039
veramrorungavdle wpefc de e N onRa2
I SR€\(_Q Ihr STEICO Partner
: AP R AT g
¥ °
i ] - spol. sr. 0. 2
LT & -
Zitenicka 871/5; 190 00 Praha 9 2
+420 602 245 707 g
/ mta@mta.cz

Gedruckt auf FSC®-zertifziertem Papier | Stand 03 / 2018. Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.

MIX
Papier

=3
-1
@
o
=]
Q
o
.

o
@
w
9
7]
I

<





